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8.8 Над трубой делается защитный слой засыпки песком около 300 мм. Общая схе-
ма засыпки трубопроводов из труб «КОРСИС ПРОТЕКТ» представлена на рисунке 37.

8.9 Грунт уплотняют ручными трамбовками (рисунок 38) или электровибротрам-
бовками, мотобетоноломами с наконечниками для трамбования, самоходными кат-
ками, трамбующими плитами и другими уплотняющими машинами и механизмами. 
Уплотнение начинают с краев трамбуемой площадки, постепенно передвигаясь к ее 
середине. При этом каждый последующий проход (удар) должен захватывать часть 
уплотненной площадки.

8.10 Оборудование для уплотнения грунта выбирают в зависимости от места 
уплотнения (проезжие части, дворовые территории, участки для устройства газо-
нов), стадии засыпки (непосредственно над уложенными трубами, строительными 
ограждающими конструкциями, в средней части засыпки или по верху траншеи), 
объемов работ по уплотнению грунта, условий работы (стесненные или свободные), 
сроков строительства.

8.11 Во избежание повреждения полимерной трубы во время работ, необходимо 
использовать ограничители (это могут быть доски, укладываемые на ребро рядом 
с трубой). Непосредственно над трубами из полимерных материалов механические 
трамбовки использовать нельзя (для исключения механических повреждений поли-
мерной трубы).

Рисунок 37 –  Схема засыпки трубы «КОРСИС ПРОТЕКТ» в траншее

Рисунок 38 –  Ручные трамбовки

1 – защитный слой грунта, где уплотнение 
допускается производить только ручным 
немеханизированным инструментом; 
2 – трубопровод; 3 – пазуха между трубой 
и дном траншеи, подбивка которой выполняется 
ручным немеханизированным инструментом; 
4, 5 – слои грунта с уплотнением грунта ручным 
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8.12 Строительные конструкции, ограждающие трубопровод, перед засыпкой ме-
ханизмами присыпают вручную. Чтобы давлением грунта не сместить стены кана-
ла и не нарушить его перекрытие, пазухи между стенками канала и траншеи также 
засыпают вручную. После тщательного уплотнения этих мест и подсыпки грунта по-
верх перекрытия канала (около 200 мм) засыпку производят бульдозером. Каналы 
для труб большого диаметра (400 мм и более) обычно засыпают с помощью меха-
низмов без предварительной засыпки вручную, при этом в начале засыпки соблю-
дают максимальную осторожность. Обратная засыпка полимерных труб из отвала
с бровки допустима только после устройства защитного слоя.

8.13 В зимнее время трубопроводы засыпают талым грунтом на высоту 0,5 м, по-
сле чего можно засыпать мерзлым грунтом, предварительно разрыхляя крупные 
комья.

8.14 Обязательно вести периодический контроль степени уплотнения грунта при 
помощи специальных приборов (рисунок 39).

9 ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

9.1 Испытания на герметичность проводят согласно СП 129.13330 и СП 399.1325800 
одним из следующих способов:

– определение объема воды, добавляемой в трубопровод, проложенный в сухих 
грунтах, а также в мокрых грунтах, когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верх-
него колодца расположен ниже поверхности земли более, чем на половину глубины 
заложения труб, считая от люка до шелыги;

– определение притока воды в трубопровод, проложенный в водонасыщенных 
грунтах, когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верхнего колодца расположен 
ниже поверхности земли менее, чем на половину глубины заложения труб, считая
от люка до шелыги.

Способ испытания определяется требованиями проекта.
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грунта при помощи статического 
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Рисунок 40 –  Принципиальная схема испытания на герметичность 
трубопровода из труб «КОРСИС ПРОТЕКТ»

Рисунок 41 –  Типовая заглушка для труб «КОРСИС 
ПРОТЕКТ» для проведения испытаний 
на герметичность.«КОРСИС ПРОТЕКТ»
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– по замеренному в нижнем колодце объему притекающей в трубопровод грун-
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9.5 Вода для проведения испытаний и последующий ее слив из трубопроводов 
«КОРСИС ПРОТЕКТ» должна поступать из предусмотренных проектной документаци-
ей мест, расположение которых уточняется при разработке ППР.

10 ПРИЕМКА РАБОТ

Ввод в эксплуатацию полиэтиленовых трубопроводов из труб «КОРСИС ПРОТЕКТ» 
должен проходить в соответствии с проектной документацией и СП 68.13330.

11 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

11.1 К выполнению работ по монтажу допускаются лица не моложе 18 лет, не име-
ющие противопоказаний по состоянию здоровья, которые имеют необходимую тео-
ретическую и практическую подготовку, прошли вводный и первичный инструктаж 
на рабочем месте, инструктажи по охране труда и обучение по специальной про-
грамме и получили допуск к самостоятельной работе.

11.2 В условиях хранения и эксплуатации изделия из ПЭ и ПП не выделяют в окру-
жающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте 
вредного воздействия на организм человека. Работа с ними не требует применения 
специальных средств индивидуальной защиты, они не токсичны и взрывобезопасны.

11.3 Изделия из ПЭ и ПП относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044. Температура 
воспламенения материала труб и фитингов из ПЭ – не ниже 300 °С, труб и фитингов 
из ПП – не ниже 325 °С.

11.4 В случае воспламенения тушение горящих изделий из ПЭ и ПП производят 
огнетушащими составами (средствами), двуокисью углерода, пеной, огнетушащими 
порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой. Тушение необходимо 
производить в противогазах марки В или кислородно-изолирующих противогазах 
по ГОСТ 12.4.121 и защитных костюмах по ГОСТ 12.4.011.

11.5 Изделия из ПЭ относят к IV, а из ПП к III классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
11.6 Трубы стойки к деструкции в атмосферных условиях. Твердые отходы труб 

возвращают на переработку в изделия, допускающие использование вторичного сы-
рья, или обезвреживают в соответствии с санитарными правилами, предусматрива-
ющими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения 
промышленных отходов.

11.7 Применительно к использованию, транспортированию и хранению труб 
специальные требования к охране окружающей среды не предъявляют.

Ввод в эксплуатацию полиэтиленовых трубопроводов из труб «КОРСИС ПРОТЕКТ» 
должен проходить в соответствии с проектной документацией и СП 68.13330.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
Группа ПОЛИПЛАСТИК

г. Ангарск +7(3952) 56-22-26

г. Владивосток +7 (4232) 46-85-35

г. Волжский, Волгоградская обл. +7 (8443) 51-15-15

г. Воронеж +7 (905) 339-52-25

г. Екатеринбург +7 (343) 222-25-01

г. Иркутск +7 (3952) 56-22-26

г. Казань +7 (843) 200-05-71

г. Кемерово +7 (384) 290-04-74

г. Климовск  ktz@polyplastic.ru

г. Краснодар +7 (861) 256-82-96
Краснодарский край, ст. Динская +7 (861) 256-82-96

г. Красноярск +7 (391) 202-65-07

г. Курган +7 (3522) 66-30-07

г. Москва +7 (495) 745-68-57

г. Новокузнецк +7 (3843) 53-90-14

г. Новомосковск, Тульская обл. +7 (48762) 2-14-02 

г. Новосибирск +7 (383) 230-47-01; 252-33-72; 252-33-73

г. Новочебоксарск +7 (8352) 74-29-29

г. Омск +7 (3812) 71-10-20; 29-03-40

г. Оренбург +7 (3532) 54-01-80

г. Ростов-на-Дону +7 (863) 206-11-65

г. Санкт-Петербург  +7 (812) 336-54-70

г. Самара +7 (846) 277-92-34; 277-92-38

г.  Ставрополь +7 (861) 256-82-96

г. Тюмень +7 (3452) 63-88-00

г. Хабаровск +7 (4212) 47-09-11

г. Челябинск +7 (351) 734-99-11

г. Энгельс, Саратовская обл. +7 (937) 020-93-12

г. Пермь +7 (342) 207-97-61

Ярцево, Смоленская обл. 8-800-100-65-46

Беларусь, г. Минск, гтп. Коханово +375 (17) 336-99-93

Казахстан, г. Степногорск,  +7 (71645) 5-03-60

www.polyplastic.ru


